
 
 

 

   

CERTIFICAT D’ESSAIS 
 

SOCIETE 

ADRESSE  

  
Apartado 97 20250 LEGORRETA (GIPUZKOA)  

 

 

ESSAI CARACTERISTIQUES DE  
L’ESSAI RESULTAT 

1. Charge statique sur assise 
(alinéa. 2.5.1) 

F appliquée =1600 
N N° cycles: 10 SATISFAISANT 

2. Fatigue sur assise (alinéa. 2.5.5) 
F assise = 950 N 
N° cycles: 120.000 SATISFAISANT 

3. Impact sur assise (alinéa 2.5.10) Hauteur impact: 300 mm 
N° impacts: 10 SATISFAISANT 

4. Essai de chute (alinéa 2.5.13) Hauteur chute: 900 mm  
N° chutes: 10 SATISFAISANT 

5. Basculement de tabourets 
(alinéa 2.4.2) 

F verticale: 600 N 
F horizontale: 20 N SATISFAISANT 

 

 

 
   
   

Ce document n’a pas de validité s’il n’est pas assorti du rapport d’essais dont le numéro coïncide avec celui du certificat et 
sur lequel sont indiqués les résultats obtenus de chaque essai. 
Les résultats obtenus de ces essais ne se rapportent qu’à l´échantillon/ les échantillons analysé/s dans ce Centre, à la 
date indiquée ci-dessus et n’impliquent pas une caractéristique de constance dans la qualité de la production. 
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ENEA EREDU, S. COOP. 1
N° CERTIFICAT 7531 

TABURET 

«COMA 140» 

ACCREDITATIONS 

ElkT C 
Entité Nationale d’Accréditation 

ENAC: 341LE162. Fenêtres 

ENAC: 34/LE346. Ferrures 
pour construction 

ENAC: 34/LE347. Bois 

ENAC: 341LE347. Planchers 
en bois 

ENAC: 34/LE345.Vernis  

ENAC: 341LE345. Peintures 

ENAC: 34/LE024. Meubles de 
cuisine 

ASSOCIE A: 

ENAC 
(Entité Nationale 
d’Accréditation) 

ASEFAVE 
(Association Espagnole de 
Fabricatns de façades légères et 
de fenêtres) 

FEDIT 
(Fédération Espagnole 
d’Entités d’Innovation 
Technologique) 

AETEPA 
(Association  Espagnole de 
Techniciens en peintures et 
produits assimilés) 

                 Essais réalisés conformément à UNE 11010:1989 (1-4) 
et UNE 11011:1989 (5) 

(nivel de ensayo 5) 
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CIDEMCO    

RAPPPORT D’ESSAI 

CLIENT: ENEA EREDU, S. COOP. 

SOLLICITANT: IÑAKI ELIZEGI 

ADRESSE: APARTADO 97 
20250 LEGORRETA 

MATERIEL SOUMIS À ESSAI: TABOURET «COMA 140» 

OBJET DE LA PETITION: ESSAIS CONFORMES À UNE 11010:1989 ET UNE 
11011:1989 

 

DATE DE RECEPTION: 21.09.2001 
DATE DE DEBUT DE L’ESSAI 26.09.2001 
DATE DE FIN DE L’ESSAI: 09.10.2001  

N° Total de pages 

6 
(y compris la présente) 

Les résultats de l’essai ne se rapportent qu’au matériel reçu et soumis à essai dans ce Centre de 
Recherche, le 21.09.2001. 

Ce rapport ne pourra être reproduit sans l’autorisation expresse de CIDEMCO, sauf lorsqu’il le sera 
dans son intégralité. 

Signature           Signature                                                 
Asier Maiztegi                     José Mª Irure                                                              
Chef du Service Ameublement                                      Technicien Service Ameublement                              
Cachet                                        Azpeitia, le 17 octobre 2001 

http://www.cidemco.es




  
                                N° RAPPORT: 7531. Page 2 sur 6 

                CARACTERISTIQUES DE L’ÉCHANTILLON 

Le 21 septembre 2001, CIDEMCO a reçu, en provenance de l’entreprise ENEA EREDU S. 
COOP., un tabouret sans dossier portant la référence suivante:  

«COMA 140» 

ESSAIS SOLLICITES 

Les essais sollicités sont ceux de Résistance Structurelle et Stabilité pour chaises conformément 
aux Normes UNE 11010:1989 et UNE 11011:1989 au plus haut niveau d’essai. 

ESSAIS REALISES ET RESULTATS OBTENUS 

Les essais réalisés sont décrits ci-après, effectués dans ce même ordre et sur le même 
échantillon. 

Tous les essais ont été réalisés à un niveau 5, qui correspond, tel qu’il figure à l’Annexe A 
de la Norme UNE 11020:1992/2, à un usage “Public sévère » (meubles destinés à 
être installés à des endroits d’accès public non restreint et ne comptant 
essentiellement aucun type de contrôle. La fréquence d’utilisation est très élevée ainsi 
que le nombre des différents utilisateurs. Compte tenu de son emplacement, il convient 
de prévoir une utilisation particulièrement peu soigneuse voire très brusque. A titre 
d’exemple, nous pouvons citer les suivants : mobilier installé dans des zones de libre accès 
des gares ou similaires, bars et cafétérias de gares, etc.). 

Suite aux essais, il ne doit pas se produire de cassure des éléments, composants ou 
unions, de même que de jeu, de fissures ou tout autre détérioration du siège. 

Dans le cas présent, les essais réalisés sont les suivants:  

Cacchet 

Client: ENEA EREDU, S. COOP.  

Réf: Tabouret “Coma 140”  
" . , . .  
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1- ESSAI DE CHARGE STATIQUE SUR ASSISE (UNE 11010:1989 alinéa 2.5.1) 

L’essai consiste à appliquer 10 fois une charge verticale de 1.600 N au point de 

l’assise le plus défavorable. 

 Force appliquée : 1600 N 
 N° de cycles effectués: 10 

 

Ii RESULTAT: SATISFAISANT 

2.- ESSAI DE FATIGUE SUR ASSISE (UNE 11010:1989 alinéa. 2.5.5) 

L’essai consiste à appliquer une force horizontale V de 950 N au point de charge de 

l’assise et à effectuer ainsi 120.000 cycles. 

 Force sur l’assise: 950 N 

 Cadence de l’essai: 28 cycles/min  
 N° de cycles effectués: 120.000 950 pt 

 
 Cachet  
Client: ENEA EREDU S. COOP.   Réf: 
Tabouret “Coma 140”  

RESULTAT: SATISFAISANT
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3.- ESSAI D’IMPACT SUR ASSISE (UNE 11010:1989 alinéa 2.5.10) 

    L’essai consiste à laisser tomber 10 fois un élément de frappe d’une hauteur Hi sur l’assise 

 
4.- ESSAI DE CHUTE (UNE 11010:1989 alinéa 2.5.13) 

L’essai consiste à laisser tomber la chaise d’une hauteur He sur le pied du tabouret 

avec un angle de 10° 

 Hauteur chute (He): 900 mm 
 N° d’impacts effectués: 10 

RESULTAT: SATISFAISANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cachet 

 
Cliente: ENEA EREDU, S. 
COOP. Retjábureteuq9MA 
140» 

 Hauteur chute élément de frappe 
(Hi): 300 mm 

 N° impacts: 10 

RESULTAT: SATISFAISANT 
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5.- ESSAI DE BASCULEMENT DE TABOURETS (UNE 11011:1989 alinéa 2.4.2) 

L’essai consiste à appliquer une force verticale V sur le tabouret et une force 

horizontale F à la hauteur de l’assise. 

 Force verticale (V): 600 N 

 Force horizontale (F): 20 N 

RESULTAT: SATISFAISANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cachet  
Client: ENEA EREDU S. COOP.   
 Réf: Tabouret “Coma 140”   
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RESUME DES RESULTATS 

 Normes UNE 1 1010:1989 et UNE 11011:1989 (essai 5) 
 Niveau d’essai: 5 (Public sévère) 

ESSAI CARACTERISTIQUES 
DE L’ESSAI 

RESULTAT 

Charge statique sur assise 
(alinéa 2.5.1) 

F appliquée = 1600 N 
N° cycles: 10 

SATISFAISANT 

Fatigue sur assise (alinéa 2.5.5) F assise  =     950 N  
N° cycles: 120.000 SATISFAISANT 

Impact sur assise (alinéa 2.5.10) 
Hauteur impact: 300 mm 
N° impacts: 10 SATISFAISANT 

Essai de chute (alinéa 2.5.13) Hauteur chute: 900 mm 
N° chutes: 10 

SATISFAISANT 

Basculement de tabourets (alinéa 
2.4.2) 

F verticale: 600 N 
F horizontale: 20 N SATISFAISANT 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cachet  
Client: ENEA EREDU S. COOP.   
 Réf: Tabouret “Coma 140 

 

 


